
Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПОПРАВКА К ГОСТ 23789-79 "ВЯЖУЩИЕ ГИПСОВЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"

Группа Ж19

-------------------T----------------------T-----------------------

    В каком месте  ¦    Напечатано        ¦   Должно быть

-------------------+----------------------+-----------------------

Пункт 4.2.        ¦ ручную мешалку, имею-¦ ручную мешалку, имею-

                   ¦щую более трех петель ¦щую более трех петель,

                   ¦(черт. 1)             ¦из проволоки диаметром

                   ¦                      ¦1 - 2 мм (черт. 1)

Пункт 6.2.        ¦ Для проведения испы- ¦ Для проведения испы-

                   ¦таний образец устанав-¦таний образец устанав-

                   ¦ливают на опоры таким ¦ливают на опоры прибо-

                   ¦образом               ¦ра для испытания на

                   ¦                      ¦изгиб по ГОСТ 310.4-76

                   ¦                      ¦таким образом

                   ¦                      ¦

Пункт 7.2.        ¦ Определение содержа- ¦

                   ¦ния нерастворимого    ¦          -

                   ¦остатка               ¦

                   ¦                      ¦

Пункт 10.1        ¦ Кислота соляная по   ¦Кислота соляная по

                   ¦ГОСТ 3118-77, раствор ¦ГОСТ 3118-77 плотностью

                   ¦1:10                  ¦         3

                   ¦                      ¦1,19 г/см (200 мл раз-

                   ¦                      ¦бавляют водой до 1 л)

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


